
 

 پلی اتیلن چیست ؟

باشد بدین معنا که این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن از انواع پلیمرهای گرمانرم می پلی اتیلن

شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می

باشد، علاوه بر این به اختصار می  polyethylyneیا  polytheneیر رسمی آن آید. برخی از نام های غطبیعی به وجود می

PE مورد خالص صورت به تا شودمی استفاده پلاستیکی ترکیبات ساخت جهت در اکثرا  شود. پلی اتیلننیز نامیده می 

 . شود استفاده گوناگون مصارف از وسیعی طیف در که این با ماده این. گیرد قرار استفاده

آیند. از طریق بدست می ( C2H4باشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ) ها میای از گرمانرمخانواده هااتیلنپلی

، بلورینگی، (MFIتوان خواص مختلفی همچون چگالی، شاخص جریان مذاب )لیمریزاسیون این ماده میکاتالیست و روش پ

ای شدن، وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی را در آنها کنترل کرد. پلیمرهای با وزن مولکولی پائین ای و شبکهدرجه شاخه

هایی امتزاج پذیر )مخلوط ی با وزن مولکولی متوسط واکسبرند. پلیمرهابه کار می (Lubricantرا به عنوان روان کننده)

در صنعت پلاستیک بیشترین حجم مصرف را به  ۶۰۰۰باشند و نهایتا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالاتر از پذیر( با پارافین می

یمرهای تجاری ای است، به طوری که ساده تر از تمام پلدهند. پلی اتیلن شامل ساختار بسیار سادهخود اختصاص می

 است.های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیدهباشد . یک مولکول پلی اتیلن زنجیر بلندی از اتممی

 

 انواع پلی اتیلن چیست ؟

های گیرد. که در مقدار دانسیته اندازه زنجیر پلیمر و نوع و تعداد شاخهها بر اساس دانسیته آنها صورت میبندی اتیلنطبقه

 موجود در زنجیر دخالت دارد.

HDPE یا پلی اتیلن سنگین چیست ؟ 
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این پلی اتیلن دارای زنجیر پلیمری بدون شاخه است. بنابراین نیروی بین مولکولی در زنجیره بالا و استحکام کششی آن 

موثر است.  HDPEپلی اتیلن سنگین ها است. شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مورد استفاده در تولید بیشتر از بقیه پلی اتیلن

 شود.اخه معمولاً از روش پلیمریزاسیون با کاتالیزور زیگلر ـ ناتا استفاده میبرای تولید پلی اتیلن بدون ش

 پلی اتیلن سنگین استفاد ه میشودبرای کاربردهای تحت فشار از  لوله پلی اتیلنجهت تولید 

LDPE یا پلی اتیلن سبک چیست ؟ 

توانند بخوبی با یکدیگر پیوند برقرار کنند و نمی LDPEاتیلن دارای زنجیری شاخه دار است. بنابراین زنجیرهای این پلی

ش پلیمریزاسیون دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری است این نوع پلی اتیلن معمولاً با رو

 ها است.شود از خصوصیات این پلیمر انعطاف پذیری و امکان تجزیه بوسیله میکرو ارگانیرادیکالی تولید می

مخصوص آبیاری و سایزهای ریز برخی تولید کنندگان از این نوع مواد استفاده میکنند که توصیه  پلی اتیلنلوله جهت تولید 

 نمیشود

LLDPE یا پلی اتیلن خطی با دانسیته پایین چیست ؟ 

 زنجیر لندب هاآلکن با اتیلن کوپلیمریزاسیون از معمولاً و است کوتاه هایشاخه  این پلی اتیلن یک پلیمر خطی با تعدادی

 .شودمی ایجاد

MDPE کشی معمولاً از های پلاستیکی و اتصالات لولهیا پلی اتیلن با دانستیه متوسط است و در تولید لولهMDPE  استفاده

 جهت مصارف گازررسانی استفاده میکنند لوله پلی اتیلنشود. برخی تولید کنندگان از این نوع مواد برای تولید می

 

 کاربرد پلی اتیلن چیست ؟

در تولید  LDPEکاربرد فراوانی در تولید انواع لوازم پلاستیک مورد استفاده در آشپزخانه و صنایع غذایی دارد. از  پلی اتیلن

در تولید ظروف شیر و مایعات و انواع  LDPEشود. های پلاستیک استفاده میو همچنین کیسهظروف پلاستیکی سبک 
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استفاده  MDPEکشی معمولاً از های پلاستیکی و اتصالات لولهوسایل پلاستیکی آشپزخانه کاربرد دارد. در تولید لوله

 کنند.می

LLDPE هایی با قابلیت خم یل پلاستیکی انعطاف پذیر مانند لولهبدلیل بالا بودن میزان انعطاف پذیری در تهیه انواع وسا

های کوتاه انجام شده های فراوانی در تولید پلی اتیلن هایی با زنجیر بلند و دارای شاخهشدن کاربرد دارد. اخیرا پژوهش

و  HDPEتحکام ها ترکیبی اسهای جانبی هستند این پلی اتیلنبا تعدادی شاخه HDPEها در اصل است. این پلی اتیلن

 را دارد. LDPEانعطاف پذیری 

 

شود که به های کربن متصل میهای هیدروژن در مولکول )پلی اتیلن(، یک زنجیر بلند از اتیلن به اتمگاهی اوقات به جای اتم

گویند؛ چون چگالی آن به علت اشغال حجم بیشتر، کاهش یافته می (LDPEای یا پلی اتیلن سبک )شاخه پلی اتیلنآنها 

شوند و ریخت و شکل بسیار نامنظمی را است. در این نوع پلی اتیلن مولکولهای اتیلن به شکل تصادفی به یکدیگر متصل می

. است و تحت فشار و دمای بالا و اغلب با استفاده از پلیمریزاسیون /۹۲۵تا  ۹۱۰/۰الی آن بین کنند. چگایجاد می

توان از پلیمریزاسیون شود. البته برای تهیه آن میتولید می (Free radical polymerizationهای آزاد وینیلی )رادیکال

 نیز استفاده کرد.(Ziegler-Natta polymerizationزیگلر ناتا )

تر از اتیلن خطی سختنامند. پلیمی (HDPEخطی ) پلی اتیلنای در مولکول وجود نداشته باشد آن را وقتی هیچ شاخه

شکل این پلیمر بسیار کریستالی شود. ریخت و ای آسانتر و ارزانتر ساخته میلی اتیلن شاخهای است اما پاتیلن شاخهپلی

است که آن را تحت فشار و دماهای نسبتاً  ۵۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰شکل است. پلی اتیلن خطی محصول نرمالی با وزن مولکولی 

تا  ۹۲۶/۰الی این دو پلیمر است یعنی در محدوده کنند. پلی اتیلنی نیز وجود دارد که چگالی آن مابین چگپائین پلیمریزه می

 نامند. ؛ و آن را پلی اتیلن نیمه سنگین یا متوسط می۹۴۰/۰

نامند و با می UHMWPEمیلیون را پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا یا  ۶تا  ۳با وزن مولکولی بین  پلی اتیلن

کنند. ماده مذبور فرآیند پذیری دشوارتری برخوردار بوده ولی خواص آن عالی پلیمریزاسیون کاتالیست متالوسن تولید می

ای شود، پلی اتیلن یاد شده مر تماما شبکهاست. هنگامی که از طریق تشعشع یا استفاده از مواد افزودنی شیمیایی، این پلی

دیگر گرما نرم نخواهد بود. این ماده با پخت حین قالب گیری یا بعد از آن یک گرما سخت واقعی با استحکام کششی، خواص 

الکتریکی و استحکام ضربه خوب در دامنه وسیعی از دماها خواهد بود. از آن برای ساخت فیبرهای بسیار قوی استفاده 

توان به جای های ضد گلوله کنند؛ و همچنین صفحات بزرگ آن را میکنند تا جایگزین کولار )نوعی پلی آمید( در جلیقهمی

دار، کوپلیمری با های اسکیت یخی استفاده کرد. به وسیله کوپلیمریزاسیون مونومر اتیلن با یک مونومر آلکیل شاخهزمین

نامند و از آن اغلب برای می LLDPEه آن را پلی اتیلن خطی با چگالی کم یا آید کهای هیدروکربن کوتاه بدست میشاخه

 کنند.های پلاستیکی ) کسیه فریزر ( استفاده میساخت اشیاءای شبیه فیلم
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 تاریخچه پلی اتیلن چست ؟

ست . پلیمرها را اشتباها کلمه پلیمر از کلمه یونانى ) پلى ( به معناى چند و ) مر ( به معناى واحد و یا قسمت بوجود آمده ا

 نامند.رزین ، آلاستومر و پلاستیک نیز مى

رود که قابلیت تغییر شکل بر اثر فشار را دارا هستند و در حالى که پلاستیک تنها یک صفت است که براى مواردى به کار مى

 .روداغلب اشتباها به عنوان یک کلمه اصلى براى صنایع پلاستیک و تولیدات آن به کار مى

، به کار رفت و اولین کاربرد تجارى مواد پلیمرى در سال ۱8۳۵اولین بار کلمه پلیمر توسط شیمى دانى به نام رنالت در سال 

 ۱8۶8کشف و در سال  ۱8۶۲با کشف کائوچو آغاز شد.از این رو اولین پلاستیک مصنوعى با نام نیترات سلولز در سال  ۱8۳۴

 وارد بازار شد.

و پلیمرهاى کریستال ۱۹7۴،پلى بوتیلن درسال ۱۹۵7، پلى پروپیلن در سال ۱۹۴۲، پلى اتیلن در سال ۱۹۳8نایلون در سال 

 رایج گردیدند.۱۹8۵مایع براى ساخت اجزاى الکترونیکى در سال 

 شوند.به سه نوع پلیمرهاى طبیعى ، طبیعى اصلاح شده و مصنوعى تقسیم مى پلیمرها

هاى اخیر رشد فزاینده و گوناگونى در صنایع سال پیش رواج یافتند ولى در دهه۱۰۰هاى صنعتى مدرن حدود اولین پلاستیک

 به وقوع پیوست .

رسد و کماکان در حال مورد مى۲۰۰۰پلیمر بسیار مهم تاکنون به بازار عرضه شده که مشتقات آنها به بیش از  ۶۰حدود 

ها پلیمرهاى گرما نرم با خواص تقریبا مشابه و فرمولاسیون نزدیک به هم هستند که انواع معروف اولفینافزایش است. پلی

 ،کاربرد فراوانترى دارند. لوله پلی اتیلنباشند که در صنایع بوتیلن ها مى آنها پلى اتیلن ها، پلی پروپیلن ها و پلى
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 [نهفتن]گذاری آیوپاکنام

Ethene 

  شناساگرها

شماره ثبت 

  اسایسی
۱-۸۵-۷۴   

  ۶۳۲۵  کمپاب

   ۶۰۸۵  اسپایدرکم

 UNII   7KN059GW91 

 number-EC  3-815-200 

 KEGG   06547C 

 ChEBI   18153CHEBI: 

 ChEMBL CHEMBL۱۱۷۸۲۲   

تصاویر سه -مولجی
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethylene-CRC-MW-dimensions-2D.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethylene-CRC-MW-3D-balls.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethylene-3D-vdW.png?uselang=fa


 [نمایش]

  

InChI 

 [نمایش]

 

  خصوصیات

 4H2C   فرمول مولکولی

  g/mol 28.05  جرم مولی

  colorless gas  شکل ظاهری

 [ C gas 15at  3kg/m ۱.۱۷۸۱°]  چگالی

  C (104.0 K -272.6 °F)° 169.2−  دمای ذوب

  C (169.5 K -154.7 °F)° ۱۰۳.۷−  دمای جوش

  آب در پذیریانحلال
[°C) 17mL ( 100mg/ ۳.5 نیازمند

 [ ۲[  ;mg/L ۲.9]منبع

 در پذیریانحلال

 ethanol 
[mg/L 4.۲۲۲ ] 

 در پذیریانحلال

 diethyl ether 
[good۲ ] 

  aKp(  44 (اسیدی

  ساختار

 h2D   شکل مولکولی

  zero  گشتاور دوقطبی

  ترموشیمی

 نتروپی مولارآ

298استاندارد
oS  

 1−·mol1−J K 219.32 

 آنتالپی استاندارد

298تشکیل
oHfΔ  

+52.47 kJ/mol  

  خطرات

  Extremely flammable (F+)  یوبندی ئیطبقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-GESTIS-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-GESTIS-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-GESTIS-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%B0%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethanol&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Diethyl_ether&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#cite_note-neilands-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9_(%DB%B6%DB%B7/%DB%B5%DB%B4%DB%B8/%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C)&action=edit&redlink=1


  لوزی آتش
 

  C° 136-  نقطه اشتعال

  C° 542.8  دمای خودآتشگیری

  ترکیبات مرتبط

  ترکیبات مرتبط
 اتان

  استیلن

است در غیر این صورت، به استثنای جایی که اشاره شده

اند )در ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهداده

۲5 °C (۷۷ °F) ،۱۰۰ kPa)  

  (؟: /چیست( )بررسی  )

 references Infobox 

  

باشد. می آلکنهاغیر اشباع بوده و اولین عضو از گروه  هیدروکربنترین ، سادهاتنیا  اتیلن

بوده، بین دو اتم کربن پیوند دوگانه وجود دارد. به دلیل وجود این  C۲H4فرمول شیمیایی آن 
توانند با چرخش حول نمی مولکولبندی ندارد، یعنی دو نیمه صورت ایزومرپیوند دوگانه، اتیلن 

 بندی خود را تغییر دهند. پیوند دوگانه، صورت

باشد. میدرجه  ۱۱۷، هیدروژن-کربناتیلن دارای ساختمان مسطح بوده، زاویه بین دو اتصال 

باشد. اتیلن مناسب می sp۲درجه که برای هیبریداسیون  ۱۲۰تر از زاویه یعنی مقداری بسته
 شود. یافت می گاز طبیعیو  نفترود و در ترکیب شمار میگیر بهگازی بیرنگ و آتش

 

 محتویات

 ۱ تاریخچه 

 ۲ های تولیدروش 
 ۳ های شیمیایی مربوطهواکنش 

 ۴ کاربردها 
 ۵ نحوه شناسایی 
 ۶ منابع 

 [ویرایشتاریخچه]

نامیدند. اولین سنتز ترکیبات اتیلن )دی کلرو اتان( در می اولفین، اتیلن را گاز ۱۷9۵در سال 

یک  C۲H4به علت اینکه  ۱9توسط شیمیدان هلندی انجام شد. در اواسط قرن  ۱۷9۵سال 
از ریشه یونانی( به آخر اتیل اضافه کرده و ene )اتیل کم داشت، پسوندهای  C۲H5از  هیدروژن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:ComparePages&rev1=477167214&page2=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:ComparePages&rev1=477167214&page2=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:ComparePages&rev1=477167214&page2=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:WikiProject_Chemicals/Chembox_validation&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:WikiProject_Chemicals/Chembox_validation&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:WikiProject_Chemicals/Chembox_validation&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:Chemical_infobox&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#تاریخچه
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#روشهای_تولید
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#واکنشهای_شیمیایی_مربوطه
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#کاربردها
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#نحوه_شناسایی
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86#منابع
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86&action=edit&section=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86&action=edit&section=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86


در متون علمی واژه اتیلن استفاده  ۱۸۵۲نامند. تا سال از آن به بعد گاز اولفین را اتیلن می
 شد. می

بنا  آلکانشیمیدان آلمانی، سیستم نامگذاری هیدروکربنها را بر پایه « هافمن» ۱۸۶۶در سال 
با  آلکننهاد. در این سیستم، هر هیدروکربنی که از آلکان مربوطه دو هیدروژن کمتر داشت، 

شود. نامیده می HnC۲2-n آلکینو اگر چهار هیدروژن از آلکان مربوطه کم داشت  HnC۲nفرمول 
 ۱۸9۲المللی شیمیدانها در سال طبق این نامگذاری، اتیلن به اتن تغییر نام یافت. انجمن بین

های کردند و از آن تاریخ تا امروز، این نام در متون علمی و کتاب آیوپاکاین نام را وارد نامگذاری 
گرم بر مول و چگالی ۰۵/۲۸گیرد. جرم مولکولی این ترکیب مورد استفاده قرار می… درسی و 

در یک لیتر آب صفر درجه است.  ۲5۰mLباشد. قابلیت انحلال آن گرم بر لیتر می ۲۶/۱آن 

 در هواست.  ٪۳۶تا  ۲.۷و حد انفجارش  ۱69.4K°آن و نقطه جوش  4۱.۰4K°نقطه ذوب آن 

 [ویرایشهای تولید]روش

شود. در این فرایند با بخار آب تولید می کراکینگبا روش  پتروشیمیاتیلن در صنایع 
هیدروکربنهای گازی و محلولهای سبک هیدروکربن حاصل از نفت به مدت بسیار کوتاه در 

شوند. عموماً در این واکنش هیدروکربنهای گراد حرارت داده میدرجه سانتی ۷۵۰–9۵۰دمای 
 هیدروژنبا از دست دادن  اشباعبزرگ به هیدروکربنهای کوچک شکسته شده، هیدروکربنهای 

 شوند. به هیدروکربنهای غیر اشباع تبدیل می

باشد. ترین آن میصول این واکنش مخلوطی از انواع هیدروکربنهاست که اتیلن عمدهمح
های دیگر، کنند. روشسازی و تقطیر جز به جز جداسازی میوسیله متراکممخلوط را به

 باشد. و آبگیری از اتانول می کاتالیزوردار کردن استیلن با استفاده از هیدروژن

 [ویرایشهای شیمیایی مربوطه]واکنش

با اتیلن  هالوژنهاکنند. شرکت می واکنشهای افزایشیآلکنها به علت داشتن پیوند دوگانه در 
شود، اما تولید می اتانولکند. با افزودن آب به پیوند دوگانه می هالو اتانواکنش داده و تولید 

، پلاتینباشد. در حضور کاتالیزگرهای فلزی نظیر پایین می کاتالیزگرسرعت واکنش بدون حضور 
شود. اتیلن در حضور دار شده، به اتان تبدیل میو فشار بالا، اتیلن، هیدروژن… و  نیکل

شود. اتیلن در حضور رادیکالهایی پراسیدها به اتواکسید که یک ترکیب حلقوی است تبدیل می
 شود. می پلیمریزهکنند، به پلی اتیلن ارش را آغاز میکه واکنش بسپ

 [ویرایشکاربردها]

رود. شمار میاتیلن ماده اولیه مهم برای تولید بسیاری از ترکیبات آلی پر مصرف در صنعت به
 پلیمریزهگیرد. اتیلن با مورد استفاده قرار می پلاستیکاتیلن به صورت گسترده در صنعت 

کند که یک پلاستیک بسیار مهم است. با تکرار شدن، پیش را تولید می پلی اتیلنشدن، 
کند ایجاد می اتیل بنزن، بنزنکند. با ترکیب شدن، را تولید میPVC (ماده پلی وینیل کلرید )

 باشد. می پلی استرکه ماده اصلی 

و  گلهاو  شکوفه ها، باز شدن میوههاگیاهی است که باعث رسیدن  هورموناتیلن، نوعی 

شود. به دلیل این خاصیت در کشاورزی مورد استفاده قرار می پاییزها در همچنین ریزش برگ
هایی مانند سیب، گلابی و موز، در حمل و نقل یا گیرد. برای جلوگیری از خراب شدن میوهمی

دهند چینند و قبل از وارد کردن به بازار، تحت تأثیر اتیلن قرار میها را کمی نارس میانبار، آن

 تا رسیده شود. 
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 [ویرایششناسایی]نحوه 

کند و رنگ بنفش محلول سرد رنگ میرا بی تتراکلرید کربنای محلول برم در اتیلن، رنگ قهوه
حاصل  MnO۲ای برد و در نتیجه واکنش رسوبات قهوهرا از بین می پرمنگنات پتاسیمو رقیق 

 شودسردو غلیظ حل می اسید سولفوریکشود. در می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86&action=edit&section=5
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86&action=edit&section=5
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9


 

از انواع پلیمرهای گرمانرم می باشد بدین معنا که این ماده بارسیدن به  (Polyethylene :پلی اتیلن)به انگلیسی

نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می شود. پلی اتیلن سنتز 

ی از نام های غیر رسمی شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای طبیعی به وجود می آید. برخ

نیز نامیده می شود. پلی اتیلن اکثرا در  PE می باشد، علاوه بر این به اختصار polyethylyne یا polytheneآن

جهت ساخت ترکیبات پلاستیکی استفاده می شود تا به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد. این ماده با این که 

 .فاده شود می تواند برای انسان و محیط زیست نیز آسیب رسان باشددر طیف وسیعی از مصارف گوناگون است

کیلوگرم نفت خام یک کیلوگرم پلی اتیلن سنگین تولید می  7۵. ۱پلی اتیلن از نفت حاصل می شود. تقریبا هر 

اید کند که این پلی اتیلن سنگین قابلیتبازیافت را دارد. و باید گفته شود که عمومی ترین و پرمصرف ترین و ش

بود. زنجیره مولکولی در این نوع پلیمر،  (HDPE) اولین نوعی از پلاستیک ها که به وجود آمد پلی اتیلن سنگین

فشرده است که همین عامل، باعث افزایش دانسیته آن میشود. لذا انعطاف پذیری به شدت کاهش مییابد. این نوع 

ک دارد اما مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی پلیمر گرچه مقاومت ضربه ای کمتری نسبت به پلی اتیلن سب

همانند مقاومت آن در برابر تنشهای شکننده محیطی خوب است. لذا از این نوع پلیمر در انواع محصولات تجارتی 

ها ی انتقال دانها، لولهبازیها، جامههای مورد استفاده در فضای باز، اسبابمانند ظروف نگهدارنده سوخت، صندلی

 اتیلن با دانسیته بالا با نامشود. نوعی دیگر از پلیقوی، لوله انتقال فاضلاب و مجراها استفاده می آب فشار

(UHMWPE) تر از سایر انواع تر و سفتوجود دارد که البته در حجم کمتری متداول است. این نوع پلیمر، ستخت

از اتیلن، تحت فشار و دمای بالا و در حضور با پلیمریزاسیون گ (PE) پلی اتیلن :چگونگی تولید .اتیلن استپلی

واحد  ۵۰۰۰۰تا  ۵۰کاتالیست تولید می شود. در طول واکنش مولکول های اتیلن به صورت زنجیره هایی به طول 

پر کاربرد ترین کاتالیزور  .)مونومر( تبدیل می شوند و گاز اتیلن به یک ماده جامد سفید رنگ تغییر حالت می دهد

می باشد که ترکیبی از آلکیلهای آلومینیوم و هالیدهای تیتان  (Zigler Natta) اتیلن زیگلر ناتا برای تولید پلی

یا  MFI (۲چگالی  (۱ :اند ازهای تجاری برای کاربردهای اصلی عبارتهای ذاتی پلی اتیلنترین ویژگیمهم .است

واکنش پلیمریزاسیون، تعدادی شاخه جانبی نیز ضمن انجام  :تیلنا پلی انواع مولکولی وزن توزیع( ۳ مذاب ٔ  نمایه

در طول زنجیره اصلی ایجاد می شود که تفاوت تعداد و طول این زنجیره های جانبی باعث و به وجود آمدن چند 

پلی اتیلن باتراکم بالا )پلی اتیلن سنگین یا پلی اتیلن (۱ .نوع پلی اتیلن می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم

(پلی اتیلن نیمه متراکم )پلی اتیلن ۳پلی اتیلن با تراکم پایین )پلی اتیلن سبک یا پلی اتیلن سخت( (۲نرم( 

(پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا معایب و مزایای پلی اتیلن ها ۵(پلی اتیلن با دانسیته متوسط ۴سبک خطی( 

( شفافیت مناسب در ۴مقاومت شیمیایی بالا ( ۳( خواص الکتریکی مطلوب ۲قیمت پایین  (۱ :مزایا :به طور کلی

( نفوذ ناپذیری خوب در برابر آب در هنگام استفاده در بسته بندی ۶( بدون بوی زننده و سمیت ۵فیلم های نازک 

( در حالت توده، کدر می ۲مورد اکسیداسیون قرار می گیرد  (۱ :و در کاربردهای کشاورزی و ساختمانی معایب

 ( مقاومت کم در مقابل خراشیدن۴پارافین دارد  ( ظاهر شبیه به۳شود 


